附件二：
28项黑色冶金、有色金属行业标准样品目录

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	有效期
	研 制 单 位

	
	黑色冶金行业
	
	
	

	1 
	YSBC15603-2010
	金属锰（1）
	10年
	太原钢铁（集团）有限公司

	2 
	YSBC15604-2010
	金属锰（2）
	10年
	太原钢铁（集团）有限公司

	3 
	YSBC15605-2010
	微碳锰铁（1）
	10年
	太原钢铁（集团）有限公司

	4 
	YSBC15606-2010
	微碳锰铁（2）
	10年
	太原钢铁（集团）有限公司

	5 
	YSBC15607-2010
	微碳锰铁（3）
	10年
	太原钢铁（集团）有限公司

	6 
	YSBC15608-2010
	富锰渣
	10年
	太原钢铁（集团）有限公司

	7 
	YSBS22001-2010
	纯铁校正样品
	10年
	上海宝钢工业检测公司宝山分公司

	8 
	YSBS22002-2010
	铸铁校正样品（1）
	10年
	上海宝钢工业检测公司宝山分公司

	9 
	YSBS22003-2010
	铸铁校正样品（2）
	10年
	上海宝钢工业检测公司宝山分公司

	10 
	YSBS22004-2010
	铸铁校正样品（3）
	10年
	上海宝钢工业检测公司宝山分公司

	11 
	YSBS22201-2010
	低合金钢校正样品
	10年
	上海宝钢工业检测公司宝山分公司

	12 
	YSBS22304-2010
	高合金钢校正样品
	10年
	上海宝钢工业检测公司宝山分公司

	13 
	YSBC46701-2010
	铁精矿化学分析用标准样品（1）TFe  64-65
	10年
	武汉科技大学分析中心

	14 
	YSBC46702-2010
	铁精矿化学分析用标准样品（2）TFe  69-67
	10年
	武汉科技大学分析中心

	15 
	YSBS41307-2010
	不锈钢321校正样品
	10年
	上海材料研究所

	16 
	YSBS41308-2010
	不锈钢S2205校正样品
	10年
	上海材料研究所

	17 
	YSBC14611-2010
	硅铝钙钡合金（2）标准样品
	10年
	武汉钢铁（集团）公司研究院

	18 
	YSBC14612-2010
	硅铝钙钡合金（3）标准样品
	10年
	武汉钢铁（集团）公司研究院

	19 
	YSBC14613-2010
	硅铝钙钡合金（4）标准样品
	10年
	武汉钢铁（集团）公司研究院

	20 
	YSBC19605-2010
	钛铁FeTi70（2）
	10年
	攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司；攀枝花集团北海特种铁合金公司

	21 
	YSBS20256-2010
	低合金钢（2）标准样品
	10年
	上海恒衡冶金测试技术有限公司

	22 
	YSBS20257-2010
	低合金钢（3）标准样品
	10年
	上海恒衡冶金测试技术有限公司

	23 
	YSBS20258-2010
	低合金钢（4）标准样品
	10年
	上海恒衡冶金测试技术有限公司

	24 
	YSBS20259-2010
	低合金钢（5）标准样品
	10年
	上海恒衡冶金测试技术有限公司

	25 
	YSBS20260-2010
	低合金钢（6）标准样品
	10年
	上海恒衡冶金测试技术有限公司

	26 
	YSBS20261-2010
	低合金钢（7）标准样品
	10年
	上海恒衡冶金测试技术有限公司

	
	有色金属行业
	
	
	

	27 
	YSS048-2010
	铑光谱分析用标准样品
	10年
	金川集团有限公司金川镍钴研究设计院

	28 
	YSS049-2010
	铱光谱分析用标准样品
	10年
	金川集团有限公司金川镍钴研究设计院


