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在溶液中的粒子會因為離子吸附、氧化物表面水合作用以及官能基
解離等而產生帶電性質。為使其電荷中和，在粒子周圍聚集的相反
電性離子而形成電雙層。 
而其周圍所吸附的離子層在施加電場後，會伴隨著粒子一起往電荷
相反方向泳動。此時粒子與溶劑交界稱為之為滑動面，而滑動面上
的電位即稱之為界達電位。
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Pin hole

Pin hole

界達電位量測原理：電泳光散射法（Laser Doppler法）

高濃度樣本界達電位量測原理
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θ

＊：Electrophoretic mobility measurement of concentrated suspension using Forward Scattering through Transparent electrode
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各種分子量標記的實測結果

BSA分子量量測（4℃）
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纖維素衍生物分析變性點
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