附件3-2 
热轧带肋钢筋拉伸试验能力验证结果
为可疑的资质认定检验检测机构
	序号
	检验检测机构名称
	可疑项目
	满意项目

	1
	滨州鼎尊正诚工程检测有限公司
	抗拉强度
	下屈服强度、断后伸长率

	2
	山东建研齐臻检测科技有限公司
	下屈服强度
	抗拉强度、断后伸长率

	3
	淄博博泰建筑工程质量检测有限责任公司
	抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率
	/

	4
	山东普泰工程检测鉴定有限公司（历下区）
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	5
	齐河正信建设工程质量检测有限公司
	抗拉强度、下屈服强度
	断后伸长率

	6
	山东岳正工程检测鉴定有限公司（地址七：新泰检测室）
	抗拉强度
	下屈服强度、断后伸长率

	7
	高密市景远建设工程质量检测有限公司
	抗拉强度
	下屈服强度、断后伸长率

	8
	菏泽市定陶区城乡建设工程质量检测中心
	下屈服强度
	抗拉强度、断后伸长率

	9
	临沂市产品质量监督检验所
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	10
	肥城质安建设工程质量检测有限公司
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	11
	中鲁检测技术（山东)有限公司 地址五：济南市天桥区中南高科（中德）产业园2期8栋-103号
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	12
	日照经济开发区建设工程质量检测站
	抗拉强度、下屈服强度
	断后伸长率

	13
	山东鲁宸工程检测有限公司（莒南县）
	抗拉强度
	下屈服强度、断后伸长率

	14
	山东鲁宸工程检测有限公司（蒙阴县）
	抗拉强度、下屈服强度
	断后伸长率

	15
	山东鲁宸工程检测有限公司（兰山区）
	抗拉强度
	下屈服强度、断后伸长率

	16
	山东鲁宸工程检测有限公司（沂河新区）
	抗拉强度
	下屈服强度、断后伸长率

	17
	山东众力工程检测有限公司
	抗拉强度、下屈服强度
	断后伸长率

	18
	菏泽市产品检验检测研究院
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	19
	山东畅远建筑工程检测有限公司
	抗拉强度、下屈服强度
	断后伸长率

	20
	日照伟建工程检测有限公司
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	21
	聊城市技科建设工程质量检测有限公司
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	22
	青岛建学工程检测中心有限责任公司
	抗拉强度、下屈服强度
	断后伸长率

	23
	青岛青工检测技术有限公司
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	24
	山东建业工程科技有限公司(费县分公司）
	下屈服强度
	抗拉强度、断后伸长率

	25
	日照市建设工程质量检测站有限公司（滨州路）
	下屈服强度
	抗拉强度、断后伸长率

	26
	东汇检测认证集团有限公司龙口检测室
	抗拉强度、下屈服强度
	断后伸长率

	27
	青岛公路工程试验检测有限公司
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	28
	沂水敬业建设工程质量检测有限公司
	抗拉强度
	下屈服强度、断后伸长率

	29
	山东城鲁工程检测鉴定有限公司
	抗拉强度、下屈服强度
	断后伸长率

	30
	聊城市科严市政工程质量检测中心（普通合伙）
	抗拉强度
	下屈服强度、断后伸长率

	31
	金乡县恒固建设工程质量检测有限公司
	抗拉强度、下屈服强度
	断后伸长率

	32
	青岛理工建业检测科技有限公司西海岸新区分公司
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	33
	山东岳正工程检测鉴定有限公司（地址三：平度检测室）
	抗拉强度
	下屈服强度、断后伸长率

	34
	山东惠泽建筑工程检测有限公司
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	35
	青岛启源工程检测鉴定有限公司（即墨区）
	抗拉强度、下屈服强度
	断后伸长率

	36
	邹城新希望计量检测技术有限公司
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	37
	山东方盾工程检测技术有限公司
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	38
	潍坊昌建建设工程质量检测有限公司
	抗拉强度
	下屈服强度、断后伸长率

	39
	山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司
	抗拉强度
	下屈服强度、断后伸长率

	40
	费县建设工程质量检测站
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	41
	山东山峦检测技术服务有限公司
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	42
	山东元筑检测技术有限公司
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	43
	淄博市产品质量检验研究院（地址一）
	抗拉强度
	下屈服强度、断后伸长率

	44
	潍坊宏正建筑工程质量检测有限公司
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	45
	乳山市益天工程质量检测有限公司
	抗拉强度
	下屈服强度、断后伸长率

	46
	宁阳县地平建筑工程质量检测有限公司
	下屈服强度
	抗拉强度、断后伸长率

	47
	中惠检测服务（烟台）有限公司
	下屈服强度
	抗拉强度、断后伸长率

	48
	济南市产品质量检验院
	抗拉强度
	下屈服强度、断后伸长率

	49
	夏津县建筑工程质量检测有限公司
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	50
	青岛金源盛工程检测有限公司德州分公司
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	51
	济南鲁建工程质量检测有限公司
	抗拉强度、下屈服强度
	断后伸长率

	52
	烟台正大城发检测有限公司
	抗拉强度
	下屈服强度、断后伸长率

	53
	山东齐通工程检测有限公司
	抗拉强度
	下屈服强度、断后伸长率

	54
	枣庄睿博工程质量检测有限公司
	抗拉强度
	下屈服强度、断后伸长率

	55
	山东民衡质量检测有限公司(地址一）
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	56
	淄博鼎乾建筑工程质量检测有限公司
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	57
	山东尚元工程科技有限公司（力学室）
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	58
	山东特检方圆检测有限公司（青岛市）
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	59
	青岛建国工程检测有限公司济南分公司
	抗拉强度
	下屈服强度、断后伸长率

	60
	济南港诚工程检测有限公司
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	61
	青岛金泰检测服务有限公司
	下屈服强度
	抗拉强度、断后伸长率

	62
	临沂天方建设研究试验有限公司（临沭县）
	抗拉强度、下屈服强度
	断后伸长率

	63
	科众（山东）检验检测有限公司
	抗拉强度、下屈服强度
	断后伸长率

	64
	山东衡昌工程检测有限公司
	抗拉强度、下屈服强度
	断后伸长率

	65
	山东鲁中公路市政检测有限公司
	抗拉强度
	下屈服强度、断后伸长率

	66
	东营市垦利区建筑工程质量评价中心
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	67
	山东宏博工程检测有限公司
	抗拉强度
	下屈服强度、断后伸长率

	68
	济宁市信德嘉检测技术有限公司
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	69
	山东京威建设工程质量检测有限公司
	抗拉强度
	下屈服强度、断后伸长率

	70
	菏泽交科工程检测有限公司
	下屈服强度
	抗拉强度、断后伸长率

	71
	山东睿泰工程检测有限公司
	断后伸长率
	抗拉强度、下屈服强度

	72
	山东鲁阳衡通工程检测鉴定有限公司
	下屈服强度
	抗拉强度、断后伸长率

	73
	山东思睿智达检测技术服务有限公司
	抗拉强度、下屈服强度
	断后伸长率

	74
	山东承科工程检测鉴定有限公司
	下屈服强度
	抗拉强度、断后伸长率

	75
	山东德信工程检测有限公司
	下屈服强度
	抗拉强度、断后伸长率



